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ОСОБО ТОНКИЕ СОРТИМЕНТЫ ШЕРСТИ ВЫСТАВОЧНЫХ  

БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫРАЩЕННЫХ  

В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ  

 

Г.В. Завгородняя, И.И. Дмитрик  

 

В статье приведены данные инструментальной оценки параметров особо тон-

кой шерсти с тониной 17,0–20,2 мкм (80–70 к) выставочных баранов-производителей – 

участников всероссийской выставки в Минеральных водах в 2021 году. 

Товарная ценность шерсти овец как сырья для перерабатывающей промышлен-

ности, обуславливается многими ее физическими свойствами, одним из которых счита-

ется тонина (диаметр поперечного сечения волокна) – самая главная характеристика 

шерсти, в наибольшей степени влияющая на тонину пряжи и определяющая в конечном 

итоге технологическую ценность шерсти. О тонине шерсти судят по размерам попереч-

ного сечения шерстяного волокна, выраженного в микрометрах (1 мкм = 10
-6

 м). На 

международном рынке трендом являются наиболее тонкие сорта шерсти – 14,5–19,0 

мкм (80–70 к), и чем шерсть тоньше, тем она значительно дороже [1,2,3]. 

Полученные результаты исследований особо тонкой шерсти выставочных ба-

ранов-производителей свидетельствуют, что средний показатель по данному параметру 

по регионам составил: Республика Калмыкия – 18,1 мкм, Ростовская область – 19,1 

мкм, Ставропольский край – 19,3 мкм, Астраханская область – 19,6 мкм. По породам 

самая тонкая шерсть выявлена у баранов-производителей ЧМ (черноземельский мери-

нос) – 17,5 мкм (80 к). Дальнейший рейтинг распределился следующим образом: ГТ 

(грозненская порода) – 18,3 мкм (70 к), ДМ (джалгинский меринос) – 18,8 мкм (70 к), 

СТ (ставропольская порода) – 18,9 мкм (70 к), СМ (советский меринос) – 19,1 мкм (70 

к) и ММ (манычский меринос) – 19,8 мкм (70 к). Исходя из ценового потенциала этих 

уникальных сортиментов шерсти, составляющих тонину от 17,0 до 20,2 мкм, в статье 

рекомендуется стремиться к разведению овец с искомой тониной для применения в 

текстильной промышленности при производстве брендовых изделий собственных тор-

говых марок России.  

Ключевые слова: выставка, бараны-производители, порода, шерсть, тонина, 

качество, рейтинг, уникальность, ценовой фактор. 

 

PARTICULARLY FINE WOOL SORTING EXHIBITION SHEEP-PRODUCERS OF 

GROWN IN DIFFERENT REGIONS OF RUSSIA 

 

G.V. Zavgorodnyaya, I.I. Dmitrik 

 

The article presents the data of an instrumental assessment of the parameters of extra 

fine wool with the fineness of 17.0-20.2 microns (80-70 of quality) of show stud rams, the 

participants of the All-Russian exhibition in Mineralnye Vody in 2021. 

It is a common fact that the most important property of wool as a raw material for in-

dustry is its fineness (thickness). The fineness of the wool is measured by the size of the 

cross-section of wool fiber, expressed in micrometers (1 micron = 10
-6 

m). 
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The commercial value of sheep wool as a raw material for the processing industry is 

determined by many of its physical properties, one of which is fineness – the diameter of the 

fiber cross-section. It is the most important characteristic of wool, which has the greatest ef-

fect on the fineness of the yarn and as a result determines the technology value of wool. On 

the international market, the trend is the thinnest types of wool (14.5-19.0 microns – 80-70 of 

quality). The thinner the wool, the more expensive it is [1,2,3]. 

The results of extra fine wool of show stud rams studies indicate that the average rate 

for this parameter regionally was the following: the Republic of Kalmykia – 18.1 microns, 

Rostov Region – 19.1 microns, Stavropol Territory – 19.3 microns, Astrakhan Region – 19.6 

microns. According to the breeds, the finest wool was found in stud rams of the CM (Cherno-

zemelsky Merino) – 17.5 microns (80 of quality), the further ranking was as follows: GT 

(Grozny breed) – 18.3 microns – 70 of quality, DM (Dzhalginsky Merino) – 18. 8 microns – 

70 of quality, ST (Stavropol breed) – 18.9 microns – 70 of quality, SM (Soviet Merino) – 19.1 

microns – 70 of quality and MM (Manych merino) – 19.8 microns – 70 of quality. Based on 

the price potential of these unique assortments of wool, ranging in fineness from 17.0 to 20.2 

microns, it is recommended in the article to breed sheep with the desired fineness for use in 

the textile industry in the production of brand-name items of Russian own brands. 

Key words: exhibition, stud rams, breed, wool, fineness, quality, ranking, uniqueness, 

price factor.  

 

Актуальность темы. XXI век не зря называют эрой научно-технического про-

гресса. В текстильной промышленности синтетика с четко заданным набором качеств и 

свойств активно вытесняет натуральные материалы, но даже самые передовые техноло-

гии не могут наделить искусственные ткани уникальными характеристиками натураль-

ной мериносовой шерсти. Люди научились клонировать овец, но не мериносовую 

шерсть, чудесные свойства которой не в силах заменить ни один существующий мате-

риал. 

У мериносовой шерсти среднего диаметра, обозначаемой маркировкой Medium, 

тонина шерсти волокон составляет 18–20 мкм. Доля производства пряжи данного вида 

– около 15%. У тонкой шерсти с маркировкой Fine тонина шерсти волокон равняется 

16–17 мкм, доля мирового производства пряжи – 5–7%. Очень тонкую, легкую и пуши-

стую шерсть мериноса используют исключительно для изготовления дорогих тканей и 

трикотажа. Именно лучшие партии подвида этой немытой шерсти ежегодно выставля-

ют на австралийском аукционе, во время которого определяют самую лучшую по цве-

ту¸ мягкости и многим другим показателям, обозначая одноименным названием «Золо-

тая кипа». Даже в самые благоприятные годы вес подобной партии составляет не более 

нескольких сотен килограмм [4,5]. 

Знаменитые текстильные бренды и модные дома, участвующие в аукционе, го-

товы платить за удачные лоты любые деньги. В 2002 году рекордная кипа мериносовой 

шерсти в 110 кг была продана за 460 тысяч долларов. 

Мериносовая пряжа, изготовленная из шерсти овец¸ очень тонкая и удивительно 

прочная. Кроме того  ̧она изящная, практична и необычайно тепла. Именно легкость и 

прочность мериносовой шерсти позволяет изготавливать из нее комфортные и изыс-

канные изделия [6]. 

В Новой Зеландии более тонкие сортименты овечьей шерсти используют для 

выхаживания недоношенных детей, рождающихся незрелыми, плохо удерживающими 

тепло, медленно увеличивающими массу тела. Если такого ребенка держать в конверте-
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инкубаторе из овечьей шерсти, а не в ватных одеялах и фланелевых пеленках, он до-

зревает намного быстрее, не теряет тепла, всегда остается сухим. Такой малыш реже 

болеет вирусными и бактериальными инфекциями, особенно гнойными заболеваниями 

кожи.  

Тонина шерстных волокон – важный селекционный признак, в значительной 

степени обуславливающий величину и качество шерстной продукции овец. Она учиты-

вается при отборе и подборе, является одним из важнейших показателей, определяю-

щих племенную ценность животных. 

С 2005 года тонина шерсти внесена в оценочную ведомость выставочного овце-

поголовья, представленную на краевой и российской выставках племенных овец. За два 

месяца до начала выставки осуществляется объезд овцеводческих хозяйств, где прово-

дятся научно-консультативные мероприятия и отбор образцов шерсти.  

Цель исследований – изучение качественных показателей шерсти (тонины в 

микрометрах в области бок-ляжка) выставочных пород овец и выделение из них жи-

вотных с уникальной особо тонкой шерстью (14,5–20,5 мкм), представленных на Все-

российской выставке в 2021 году.  

Материал и методика исследований. Работа по отбору шерсти от выставочных 

пород овец СТ (ставропольская), ММ (манычский меринос), СМ (советский меринос), 

ДМ (джалгинский меринос), ГТ (грозненская), ЧМ (черноземельский меринос) прово-

дилась в трех регионах России и 17 хозяйствах: Ставропольском крае (СХА (Колхоз) 

«Родина», СПК (кохоз-племзавод) «Путь Ленина», СПК Кохоз-Племзавод «Россия», 

КПЗ им. Ленина, КПЗ «Маныч» Апанасенковского района; СПК колхоз-племзавод им. 

Ленина Арзгирского района; СПК «Племзавод Вторая пятилетка» Ипатовского района); 

Республике Калмыкия (АО ПЗ «Черноземельский», МУП «Ставропольский», СПК ПЗ 

«Первомайский» Черноземельского района; АО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района); 

Ростовской (КПЗ «Первомайский», СПК ПЗ «Мир», СПК ПЗ «Подгорное», КХ «Исаев» 

Ремонтненского района) и Астраханской областях (СПК (колхоз) «Искра» Харабалин-

ского района).  

Материалом исследований стали образцы шерсти с двух топографических 

участков тела животного (бок, ляжка) разных основных баранов-производителей (двух-

леток), отобранных от животных изучаемых пород. Параметры исследования каче-

ственных показателей тонины и ее уравненности (бок, ляжка), проводились по методи-

кам [7,8,9]. 

Определение среднего диаметра волокон у выставочных животных осуществля-

лось на проекционном микроскопе (ланометре) в лаборатории морфологии и качества 

продукции во ВНИИОК – филиале ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

аграрный центр».  

Биометрическую обработку полученных материалов проводили с использовани-

ем пакета программ MS Excel и BIOSTAT [10]. 

Результаты исследований и обсуждений. Результаты инструментальной оцен-

ки тонины баранов-производителей разных пород представлены экспертной комиссии в 

форме сводных ведомостей и паспортов качества шерсти. 

Распределение по тонине самых тонких образцов шерсти основных баранов тон-

корунных пород, участвующих в 2021 году на российской выставке в городе Мине-

ральные воды, представлены в таблице 1. 

Ставропольская порода овец (СТ) характеризуется длинной, с хорошими физи-

ко-техническими свойствами шерстью. На выставке данную породу с фактически оди-
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наковой тониной шерсти на боку – 18,9 мкм (начало 70 качества) и отличной уравнен-

ностью бок-ляжка – 0,95–1,6 мкм представили два хозяйства Ставропольского края: 

СХА (Колхоз) «Родина» и СПК (кохоз-племзавод) «Путь Ленина» Апанасенковского 

района (табл.1). 

Манычский меринос (ММ) был представлен тремя хозяйствами-оригинаторами: 

СПК (кохоз-племзавод) «Россия», КПЗ им. Ленина, КПЗ «Маныч» Апанасенковского 

района Ставропольского края. Вся породная группа отличалась тониной в пределах од-

ного качества (70 к), но более тонкую шерсть на 2,0 и 3,6%, соответственно имели жи-

вотные племзаводов им. Ленина и Маныч над животными СПК «Россия». 

Животные породы советский меринос (СМ) были представлены двумя региона-

ми: Ставрополским краем (СПК колхоз-племзавод им. Ленина Арзгирского района) и 

Ростовской областью (КПЗ «Первомайский», СПК ПЗ «Мир», СПК ПЗ «Подгорное», 

КХ «Исаев» Ремонтненского района и СПК (колхоз) им. Скиба Зимовниковского райо-

на). Более тонкие параметры шерсти выявлены в хозяйствах КПЗ «Первомайский» 

(18,3 мкм), КХ «Исаев» (18,4 мкм) с переходом от 80 к (14,5–18,0 мкм) к 70 к (18,1–20,5 

мкм). В пределах одного качества (70 к), но несколько грубее и менее тонкая в сравни-

тельном аспекте на 5,5–2,1% наблюдалась тонина шерсти у овец породы СМ в племза-

водах СПК (колхоз) им. Скиба, СПК ПЗ «Мир» и СПК ПЗ «Подгорное» (18,9–19,3 

мкм). 

 

Таблица 1 – Параметры тонины самых тонких образцов шерсти  

основных баранов-производителей (всероссийская выставка овец в 2021 году) 

Хозяйство 
Поро-

да 

Уравненность 

шерсти 

по руну 

(бок-ляжка), 

мкм 

Тонина шерсти, 

бок ляжка 

мкм качество мкм качество 

СХА (колхоз) «Родина» СТ 0,95 18,9 70 19,8 70 

СПК (кохоз-племзавод) 

«Путь Ленина» 
СТ 1,61 18,9 70 20,5 70 

СПК (кохоз-племзавод) 

«Россия» 
ММ 1,17 20,2 70 21,4 64 

КПЗ им. Ленина ММ 1,65 19,8 70 21,5 64 

КПЗ «Маныч» ММ 1,22 19,5 70 20,7 64 

СПК колхоз-племзавод 

им. Ленина 
СМ 0,89 19,1 70 20,0 70 

СПК «Племзавод Вторая  

пятилетка» 
ДМ 0,90 18,8 70 19,7 70 

СПК (колхоз) «Искра» ГТ 1,35 19,6 70 20,9 64 

АО ПЗ «Черноземельский» ЧМ 0,88 17,5 80 18,4 70 

МУП «Ставропольский» ГТ 0,60 17,3 80 17,9 80 

СПК ПЗ «Первомайский» ГТ 0,80 18,0 80 18,8 70 

АО ПЗ «Улан-Хееч» ГТ 0,56 19,8 70 20,3 70 

КПЗ «Первомайский» СМ 1,18 18,3 70 19,5 70 

СПК ПЗ «Мир» СМ 1,70 20,4 70 22,1 64 

СПК ПЗ «Подгорное» СМ 1,13 19,3 70 20,5 70 

КХ «Исаев» СМ 1,86 18,4 70 20,2 70 

СПК (колхоз) им. Скиба СМ 1,46 18,9 70 20,3 70 
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В грозненской породе (ГТ) самая тонкая шерсть выявлена в Республике Калмы-

кия: МУП «Ставропольский» (17,3 мкм) и СПК ПЗ «Первомайский» Черноземельского 

района (18,0 мкм) – 80 качества. Несколько грубее исследована тонина шерсти у бара-

нов-производителей грозненской породы (19,6 мкм – 70 к) в Астраханской области, 

Харабалинском районе, СПК (колхозе) «Искра», и (19,8 мкм – 70 к) Республике Кал-

мыкия, Яшкульском районе, АО ПЗ «Улан-Хееч», где данный показатель оказался на 

13,3–14,4% и 8,9–10,0% ниже, в отличие от выше указанных животных в разрезе одной 

породы. 

На всероссийской выставке овец (2021 года) оценивались новые выведенные 

тонкорунное породы овец: джалгинский меринос (ДМ) из Ставропольского края, Ипа-

товского района, СПК «Племзавода Вторая пятилетка» (тонина на боку 18,8 мкм – 70 

к), и черноземельский меринос (ЧМ) из Республики Калмыкия, Черноземельского рай-

она (тонина на боку 17,5 мкм – 80 к). 

Средний показатель самой тонкой шерсти по регионам составил: Республика 

Калмыкия – 18,1 мкм, Ростовская область – 19,1 мкм, Ставропольский край – 19,3 мкм, 

Астраханская область – 19,6 мкм. По породам самая тонкая шерсть выявлена у бара-

нов-производителей ЧМ (черноземельский меринос) – 17,5 мкм (80 к). Дальнейший 

рейтинг распределился следующим образом: ГТ (18,3 мкм – 70 к), ДМ (18,8 мкм – 70 

к), СТ (18,9 мкм – 70 к), СМ (19,1 мкм – 70 к) и ММ (19,8 мкм – 70 к). 

В таблице 2 представлена процентовка шерсти по параметрам тонины (уникаль-

ной тонкой шерсти) выставочного поголовья. 

 

Таблица 2 – Рейтинговый процент самой тонкой шерсти  

по тонкорунным породам овец, оцениваемых на всероссийской выставке в 2021 году 

Параметры тонины шерсти, мкм Показатель тонины шерсти в 

качество % 

17,0–18,0 80 17,6 

18,1–18,5 70 11,8 

18,6–19,5 70 41,2 

19,6–20,5 70 29,4 

Результаты таблицы 2 показывают, что тонина шерсти ценится не только за ка-

чественный показатель, но учитываются параметры тонины в микрометрах при ее про-

даже. Так, в таблице 3 представлен ценовой потенциал тонкой шерсти в ступенчатом 

порядке в зависимости от самых тонких до более грубых сортиментов. 

 

Таблица 3 – Взаимосвязь стоимости шерсти и толщины волокон  

на международных аукционах при ее продаже 

Толщина волокон  

в микрометрах 

Тонина шерсти,  

качество 

Стоимость в  

зависимости от тонины, % 

15,0–18,0 80 280–350 

18,1–18,5 70 230–280 

18,6–19,5 70 200–230 

19,6–20,5 70 180–200 

20,6–21,5 64 150–180 

21,6–23,0 64 100 
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Чем тоньше шерстные волокна, тем дороже шерсть. Шерсть 70 качества значи-

тельно дороже шерсти 64 качества фактически в два и более раза. 

Чтобы получить элитную шерсть 14,5–20,5 мкм (80–70 к), в странах Европы 

тонкорунные овцы содержатся в помещении в специальных попонах, за ними внима-

тельно следят, кормят специально заготовленным кормом. Себестоимость такой шер-

сти значительно выше, чем от вольнопасущихся овец, однако шерсть получается 

экстра-класса и продается на мировом рынке в среднем по $20–30 за кг и дороже. 

Например, на российской выставке в Республике Калмыкия во время аукционной 

продажы впервые в истории России была продана «Золотая кипа» немытой мериносо-

вой шерсти от классированной на Ставрополье от стада овец породы джалгинский ме-

ринос, сертифицированную в специализированной лаборатории с показателями первой 

длины шерсти – 75 мм и тониной шерсти – 20,0 мкм (70 к) и продана за 65 тысяч руб-

лей (1226,42 доллара по курсу 2015 года – 53 рублей за 1 доллар).  

 

Заключение. Полученные результаты исследований особо тонкой шерсти вы-

ставочных баранов-производителей свидетельствуют, что средний показатель по дан-

ному параметру по регионам составил: Республика Калмыкия – 18,1 мкм, Ростовская 

область – 19,1 мкм, Ставропольский край – 19,3 мкм, Астраханская область – 19,6 мкм. 

По породам самая тонкая шерсть выявлена у баранов-производителей ЧМ (чернозе-

мельский меринос) – 17,5 мкм (80 к). Дальнейший рейтинг распределился следующим 

образом: ГТ (18,3 мкм – 70 к), ДМ (18,8 мкм – 70 к), СТ (18,9 мкм – 70 к), СМ (19,1 мкм 

– 70 к) и ММ (19,8 мкм – 70 к). Исходя из ценового потенциала этих уникальных сор-

тиментов шерсти, составляющих тонину от 17,0 до 20,2 мкм, в статье рекомендуется 

стремиться к разведению овец с искомой тониной для применения в текстильной про-

мышленности при производстве брендовых изделий собственных торговых марок Рос-

сии.  
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